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Multifunktionsoéle

iirdeni Sie sich vom besten Freund des Menschen
am offenefi Herzen operiefen lassen? Natiirlich
nicht. Bei akuten Gelenkbeschwerden und unmit-
telbarer Rostgefahr ist der Bernhardiner mit
seinem Multifunktionsol-Fasschen'aber ein gern
gesehener Retter. Neun Nothelfer im Test.

Von Klaus Herder; Fotos: mps-Fotostudio, Fotolia, Herder

rwarten Sie bitte keine Wunder. Der Name |dsst das bereits
vermuten: Multifunktionsél — das klingt nach: ,Kann alles
ein bisschen, aber nichts richtig gut” Aber gerade das
Lsalles ein bisschen” sorgt daflr, dass eins der hier geteste-
ten Produkte unbedingt in jeden Haushalt gehort. Denn wenn
es darum geht, mal eben ein hakendes Schloss gangig zu machen,
ein quietschendes Gelenk ruhigzustellen oder fiese Teer- und
Kettensprayreste zu entfernen, sind die chemischen Alles-etwas-
Koénner unverzichtbar, wenn man sich das heimische Garagenregal
nicht unbedingt mit zig Chemie-Spezialisten vollstellen mochte.
Schmierung und Rostbekdmpfung sind die klassischen Haupt-
aufgaben der Multifunktionsole. Ein daflr halbwegs taugliches Pro-
dukt I3sst sich relativ unspektakuldr und giinstig produzieren: Man
nehme etwas unlegiertes Ol, mische es mit ,Haft-Zusétzen, ab in die
Dose, Treibmittel dazu — fertig ist die Laube. Es geht aber auch auf-
wendiger, angefangen bei der Rohstoffauswahl, weitergemacht mit
einer ausgefeilten Rezeptur, die auch die Aspekte Korrosions- und
Verschlei3schutz beriicksichtigt. Ein solches Vorgehen macht die
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Sache nicht nur teurer, sondern gegebenenfalls auch komplizierter —
Stichwort ,Zielkonflikt” -, denn ein Drehen am einen Ende der Re-
zeptur-Schraube hat meist Einfluss aufs andere Ende. Und das nicht
zwangsldufig positiv. Das kann sich dann zum Beispiel bei der Mate-
rialvertraglichkeit auswirken. Insbesondere Kunststoffteile konnen
angegriffen werden, wenn sie mit dem ein oder anderen Mittel et-
was zu lange in Kontakt kommen. Wobei ,zu lange” bereits ,wenige
Stunden” hei3en kann. Im Zweifelsfall also lieber von vornherein da-
fur sorgen, dass das Produkt wirklich nur dorthin gelangt, wo es wir-
ken soll und Uberschiissiges sofort entfernt wird. Ein etwas genaue-
res Studium der Produktkésten in dieser Geschichte lohnt ebenfalls.
Dort wird der ein oder andere Leser womdglich bepunktete
Aussagen zum Preis-Leistungs-Verhaltnis vermissen. Einfache Er-
klarung: Bei wohl kaum einem anderen chemischen Helferlein ist
die Preisspanne so grof3 wie bei Multifunktionsolen. Bereits einen
Baumarkt weiter gibt's das gleiche Produkt manchmal fur die Half-
te. Multifunktionsole sind im Handel,Schnelldreher”, entsprechend
hoch ist die Aktionspreis-Taktung. |
www.motorradonline.de/zubehoer
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BALLISTOL
UNIVERSALOL

ANBIETER: F. W. Klever, 86168 Aham,

Tel. 087 44/969 90, www.ballistol.de
FULLMENGE: 200 m|

PREIS: 6,99 Euro (gekauft bei Polo,
Leinfelden-Echterdingen)

LITERPREIS (RECHNERISCH): 34,95 Euro
ANWENDUNGSBEREICH (LAUT ETIKETT):
,Schmiert hautfreundlich. Reinigt umweltscho- “Eome
nend. Pflegt biologisch abbaubar. Rostschutz ohne ™=
Verharzen” \
VERSCHLEISSTEST: Verschleiflaiche 20,82
mm?; daraus resultierende Belastbarkeit nach
Brugger: 19,2 N/mm?

ROSTLOSETEST: Nach 24 Wischvorgingen nur miBiger Abtrag feststellbar
KORROSIONSTEST: 20 Prozent korrodierte Flache nach 24 Stunden;
MATERIALVERTRAGLICHKEIT: neuer Lack nach 24 Stunden mit
deutlicher Verfarbung und Aufquellung (Nachtest auf dlterem Uni- und

MULTIFUNKTIONSSPRAY

ANBIETER: Coparts Autoteile, 45136 Essen,
Tel. 0201/31 9400, www.car1.de

FULLMENGE: 300 ml )
PREIS: 3,95 Euro (gekauft bei Martika Autoteile, WL parcrio
Backnang) SPRAY

LITERPREIS (RECHNERISCH): 13,17 Euro
ANWENDUNGSBEREICH (LAUT ETIKETT):
+Macht schwergdngige Teile (...) wieder funktions-
fahig. Reduziert Reibung und Verschleif3 von mecha-
nischen Verbindungen”

VERSCHLEISSTEST: Verschleif3fliche 39,80 mm?; §
daraus resultierende Belastbarkeit nach Brugger:
10,1 N/mm?

ROSTLOSETEST: Nach 24 Wischvorgingen nur maBiger Abtrag feststellbar
KORROSIONSTEST: 50 Prozent korrodierte Flache nach 24 Stunden
MATERIALVERTRAGLICHKEIT: Lack nach 24 Stunden ohne Beanstan-
dung; Kunststoff nach fiinf Stunden mit deutlichen Spannungsrissen

CARAMBA 70

MULTI-OL

ANBIETER: Caramba Chemie, 47032 Duisburg,
Tel. 0203/77 8601, www.caramba.eu
FULLMENGE: 250 ml

PREIS: 5,29 Euro (gekauft bei Polo,
Leinfelden-Echterdingen)

LITERPREIS (RECHNERISCH): 21,16 Euro T
ANWENDUNGSBEREICH (LAUT ETIKETT): munlti-ﬁh:';",f,::ﬁ"‘_@
,Schmiert besonders gut. Lost wirksam Rost. s’
Schiitzt effektiv vor Korrosion. Lost dlige Ver-
schmutzungen”

VERSCHLEISSTEST: Verschleiflache 33,72
mm?; daraus resultierende Belastbarkeit nach
Brugger: 11,9 N/mm?

ROSTLOSETEST: Nach 24 Wischvorgingen nur miBiger Abtrag feststellbar
KORROSIONSTEST: 10 Prozent korrodierte Flache nach 24 Stunden
MATERIALVERTRAGLICHKEIT: Lack nach 24 Stunden ohne Beanstan-
dung; Kunststoff nach fiinf Stunden mit ganz leichten Spannungsrissen

www.motorradonline.de

Metallic-Lack ohne Beanstandung); Kunststoff nach fiinf Stunden ohne
Beanstandung

KRIECHFAHIGKEITSTEST (SPREIZVERMOGEN): Der Durchmesser
des benetzten Testfelds betragt nach fiinf Minuten 5,0 cm
WASSERVERDRANGUNGSTEST: sehr gut

WARNHINWEISE MATERIALVERTRAGLICHKEIT; WARNSYMBOL
{LAUT ETIKETT): ,Buntmetalle konnen anlaufen”; ,Entziindlich”
UMWELT-/BENUTZERFREUNDLICHKEIT: lebensmittelecht, kann
sogar folgenlos verschluckt werden; komplett biologisch abbaubar, vollig
unbedenklich

S>FAZIT

Die Uralt-Rezeptur (seit 1904!) hat immer noch viele Fans. Zu Recht,
denn neben einer soliden Leistung sind die perfekte Gesundheits-

und Umweltvertraglichkeit gute Kaufgriinde. Eine kleine Schwéache
gibt’s aber: Ganz neuer Lack mag den Klassiker ggf. gar nicht.

MOTORRAD

Urteil: [gut

KRIECHFAHIGKEITSTEST (SPREIZVERMOGEN): Der Durchmesser
des benetzten Testfelds betragt nach fiinf Minuten 4,5 cm
WASSERVERDRANGUNGSTEST: sehr gut

WARNHINWEISE MATERIALVERTRAGLICHKEIT; WARNSYM-
BOLE (LAUT ETIKETT): ,Produkt kann Lacke und Kunstoffteile angrei-
fen”;,Entzlindlich”, ,Reizend” und ,Gesundheitsschadlich”
UMWELT-/BENUTZERFREUNDLICHKEIT: kann ggf. gesundheits-
schddlich wirken (Einatmen/Einnahme vermeiden) und schadlich fiir
Wasserorganismen sein

S>FAZIT

Der im Vergleich sehr niedrige Preis ist verlockend, und fiir Standard-
aufgaben wie das Giangigmachen storrischer Verbindungen taugt

es allemal. Dem entgegen stehen Schwachen beim Verschlei3- und
Korrosionsschutz sowie in Sachen Kunststoffvertraglichkeit.

MOTORRAD
Urteil: befriedigend

KRIECHFAHIGKEITSTEST (SPREIZVERMOGEN): Der Durchmesser
des benetzten Testfelds betrdgt nach fiinf Minuten 6,5 cm
WASSERVERDRANGUNGSTEST: sehr gut

WARNHINWEISE MATERIALVERTRAGLICHKEIT; WARNSYMBOL
(LAUT ETIKETT): keine materialspezifischen; ,Entziindlich”
UMWELT-/BENUTZERFREUNDLICHKEIT: kann ggf. gesundheits-
schadlich wirken (Einatmen/Einnahme vermeiden) und schadlich fiir
Wasserorganismen sein

S>FAZIT

In der Vor-WD-40-Zeit war Caramba fast schon das Synonym fiir Mul-
tifunktionsspray und kann auch heute noch recht ordentlich mithal-

ten. Bis auf ganz leichte Schwachen bei der Kunststoffvertraglichkeit
gibt’s kaum etwas zu meckern, und auch der Preis geht in Ordnung.

MOTORRAD
Urteil: gut

OO PRODUKTTEST 7.1



GERMES

AKTIV SCHMIERUNG 125

ANBIETER: Germes, 93326 Abensberg,

Tel. 09443/91 8030, www.germes.de
FULLMENGE: 500 m|

PREIS: 10,40 Euro (gekauft bei Martika Autoteile,
Backnang)

LITERPREIS (RECHNERISCH): 20,80 Euro
ANWENDUNGSBEREICH (LAUT ETIKETT):
,Reinigendes Schmierdl. Vollsynthetisch, tempera-
turbestandig. Reinigt, schiitzt, schmiert und l6st”
VERSCHLEISSTEST: Verschleif¥flache 33,27
mm?; daraus resultierende Belastbarkeit nach
Brugger: 12,0 N/mm?

ROSTLOSETEST: Nach 24 Wischvorgangen nur
maBiger Abtrag feststellbar
KORROSIONSTEST: 50 Prozent korrodierte Fldche nach 24 Stunden
MATERIALVERTRAGLICHKEIT: Lack nach 24 Stunden ohne Beanstan-
dung; Kunststoff nach fiinf Stunden mit minimalen Spannungsrissen

SCHMIERUNG

" AKTIV

MOTORRAD
testsieger

KRIECHFAHIGKEITSTEST (SPREIZVERMOGEN): Der Durchmesser
des benetzten Testfelds betrdgt nach fiinf Minuten 5,4 cm
WASSERVERDRANGUNGSTEST: sehr gut

WARNHINWEISE MATERIALVERTRAGLICHKEIT;
WARNSYMBOL (LAUT ETIKETT): keine materialspezifischen;
,Hochentziindlich”

UMWELT-/BENUTZERFREUNDLICHKEIT: kann ggf. gesundheits-
schadlich wirken (Einatmen/Einnahme vermeiden) und schadlich fiir
Wasserorganismen sein

S>FAZIT

Der Korrosionsschutz fallt unterdurchschnittlich aus, und die Kunst-
stoffvertraglichkeit diirfte auch noch etwas besser sein. Ansonsten

macht das preislich im Mittelfeld liegende Produkt einen ganz ordent-
lichen Job und ist punktemagBig nicht allzu weit vom ,gut” entfernt.

MOTORRAD

Urteil: befriedigend

LIQUI MOLY

MULTI SPRAY PLUS 7
ANBIETER: Liqui Moly, 89081 Ulm,

Tel. 07 31/142 00, www.liqui-moly.de

FULLMENGE: 500 ml MU'ﬁTl-S%Rﬂ
PREIS: 10,50 Euro (gekauft bei Martika Autoteile, LUS
Backnang)

LITERPREIS (RECHNERISCH): 21,00 Euro
ANWENDUNGSBEREICH (LAUT ETIKETT):
LSchmiert, schiitzt, verdrangt Wasser”
VERSCHLEISSTEST: Verschlei3fliche 35,81

mm?; daraus resultierende Belastbarkeit nach
Brugger: 11,2 N/mm?

ROSTLOSETEST: Nach 24 Wischvorgangen
befriedigender Abtrag feststellbar
KORROSIONSTEST: 15 Prozent korrodierte Flache
nach 24 Stunden
MATERIALVERTRAGLICHKEIT: Lack nach 24 Stunden ohne Beanstan-
dung; Kunststoff nach fiinf Stunden ohne Beanstandung

LUBEGARD

LUBE'N LOOSEN

ANBIETER: Roten Trading, CH-2562 Port,
Tel.07742/857851, www.lubegard.com
FULLMENGE: 236 ml

PREIS: 14,85 Euro (gekauft bei Martika Autoteile,
Backnang)

LITERPREIS (RECHNERISCH): 62,93 Euro
ANWENDUNGSBEREICH (LAUT ETIKETT):
,Stoppt Quietschen, verhindert Rosten, schiitzt
alle Metalle” (Ubersetzung)
VERSCHLEISSTEST: Verschleifliche 0,31
mm?; daraus resultierende Belastbarkeit nach
Brugger: 1290,3 N/mm?

ROSTLOSETEST: Nach 24 Wischvorgingen ein
noch befriedigender Abtrag feststellbar
KORROSIONSTEST: 35 Prozent korrodierte Flache nach 24 Stunden
MATERIALVERTRAGLICHKEIT: Lack nach 24 Stunden ohne Beanstan-
dung; Kunststoff nach fiinf Stunden ohne Beanstandung

7 2 DDIOLETN] PRODUKTTEST

KRIECHFAHIGKEITSTEST (SPREIZVERMOGEN): Der Durchmesser
des benetzten Testfelds betrdagt nach fiinf Minuten 10,0 cm
WASSERVERDRANGUNGSTEST: sehr gut

WARNHINWEISE MATERIALVERTRAGLICHKEIT;
WARNSYMBOL (LAUT ETIKETT): keine materialspezifischen;
LEntzlindlich”

UMWELT-/BENUTZERFREUNDLICHKEIT: kann ggf. gesundheits-
schédlich wirken (Einatmen/Einnahme vermeiden) und schadlich fiir
Wasserorganismen sein

>FAZIT

FleiBiges Punktesammeln lohnt sich: Die Uimer Schmierstoffexper-
ten erlauben sich in keiner Kategorie eine echte Schwiche, setzen

beim Rostlosevermdgen sogar den Bestwert und lassen Lack und
Kunststoff unangetastet. Das reicht unterm Strich fiir den Testsieg.

MOTORRAD

Urteil: gut

KRIECHFAHIGKEITSTEST (SPREIZVERMOGEN): Der Durchmesser
des benetzten Testfelds betrdgt nach fiinf Minuten 6,4 cm
WASSERVERDRANGUNGSTEST: befriedigend

WARNHINWEISE MATERIALVERTRAGLICHKEIT; WARNSYMBOL
(LAUT ETIKETT): keine materialspezifischen; ,Gesundheitsschadlich”
UMWELT-/BENUTZERFREUNDLICHKEIT: kann ggf. gesundheits-
schadlich wirken (Einatmen/Einnahme vermeiden) und schadlich fiir Was-
serorganismen sein; die deutsche Ubersetzung des Etiketten-Texts ist ver-

"

wirrend und widersprichlich (,ungiftig und sicher”, ,gesundheitsschadlich”)

S>FAZIT

Bei diesem Preis darf man fast schon ein ,Wundermittel” erwarten.
Und zumindest in einer Kategorie (VerschleiBschutz) liefert das US-

Produkt einen Bestwert und ist auch beim Rostlosevermogen gut
dabei. Wundermittel? Nicht wirklich, aber ein gutes, teures Spriihol.

MOTORRAD
Urteil: gut
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NIGRIN
MULTI-OL HYBRID

ANBIETER: Inter-Union, 76829 Landau,

Tel. 06341/2840, www.nigrin.de

FULLMENGE: 250 m|

PREIS: 6,99 Euro (gekauft bei Bauhaus, Stuttgart)
LITERPREIS (RECHNERISCH): 27,96 Euro
ANWENDUNGSBEREICH (LAUT ETIKETT):
Jst hochwirksam als Gleitverstarker, Reiniger,
Kontaktspray, Rostlser und Korrosionsschutz”
VERSCHLEISSTEST: Verschleiflache 30,53
mm? daraus resultierende Belastbarkeit nach
Brugger: 13,1 N/mm?

ROSTLOSETEST: Nach 24 Wischvorgingen nur
maBiger Abtrag feststellbar
KORROSIONSTEST: 100 Prozent korrodierte Flache

nach 24 Stunden

MATERIALVERTRAGLICHKEIT: Lack nach 24 Stunden ohne Beanstan-
dung; Kunststoff nach fiinf Stunden ohne Beanstandung

SX90 PLUS

ANBIETER: Sonax, 86633 Neuburg/Donau,

Tel. 084 31/530, www.sonax.com

FULLMENGE: 400 m|

PREIS: 7,99 Euro (gekauft bei A.T.U, Backnang)
LITERPREIS (RECHNERISCH): 19,98 Euro
ANWENDUNGSBEREICH (LAUT ETIKETT):
+Rostldser, Schmiermittel, Reiniger, Korrosions-
schutz, Kontaktspray, Kriechol”
VERSCHLEISSTEST: Verschleiffliche 23,75
mm?; daraus resultierende Belastbarkeit nach
Brugger: 16,8 N/mm?

ROSTLOSETEST: Nach 24 Wischvorgangen nur
maBiger Abtrag feststellbar
KORROSIONSTEST: 1 Prozent korrodierte Flache nach

24 Stunden

MATERIALVERTRAGLICHKEIT: Lack nach 24 Stunden ohne Beanstan-
dung; Kunststoff nach fiinf Stunden ohne Beanstandung

MULTIFUNKTIONSPRODUKT

ANBIETER: WD-40 Company Zweignieder-
lassung Deutschland; 61352 Bad Homburg
Tel.06172/67 7450, www.wd40.de
FULLMENGE: 250 m|

PREIS: 4,99 Euro (gekauft bei OB,
Leinfelden-Echterdingen)

LITERPREIS (RECHNERISCH): 19,96 Euro
ANWENDUNGSBEREICH (LAUT ETIKETT):
,Beseitigt Quietschen. Verdrangt Feuchtigkeit.
Reinigt und schiitzt. Lockert verrostete Teile.

Lost festsitzende Mechanik”
VERSCHLEISSTEST: Verschlei3fliche 29,59
mm?; daraus resultierende Belastbarkeit nach
Brugger: 13,5 N/mm?

ROSTLOSETEST: Nach 24 Wischvorgangen nur maRiger Abtrag
feststellbar

KORROSIONSTEST: 1 Prozent korrodierte Fldche nach 24 Stunden

+ Basoliigy Quletoc!

www.motorradonline.de

KRIECHFAHIGKEITSTEST (SPREIZVERMOGEN): Der Durchmesser
des benetzten Testfelds betrdgt nach fiinf Minuten 5,5 cm
WASSERVERDRANGUNGSTEST: ausreichend

WARNHINWEISE MATERIALVERTRAGLICHKEIT;
WARNSYMBOLE (LAUT ETIKETT): keine materialspezifischen;
»Entziindlich” und ,Reizend”
UMWELT-/BENUTZERFREUNDLICHKEIT: kann ggf. gesundheits-
schadlich wirken (Einatmen/Einnahme vermeiden) und schadlich fiir
Wasserorganismen sein

S>FAZIT

Die Leistung beim Korrosionsschutz-Test ist Arbeitverweigerung. Was
viele Punkte kostet. Schade, denn ansonsten zeigt das mit einem sehr

anwenderfreundlichen Spriihkopf bestiickte Produkt eine durchweg
ansprechende Leistung und greift weder Lack noch Kunststoff an.

MOTORRAD

Urteil: befriedigend

KRIECHFAHIGKEITSTEST (SPREIZVERMOGEN): Der Durchmesser
des benetzten Testfelds betragt nach fiinf Minuten 6,0 cm
WASSERVERDRANGUNGSTEST: sehr gut

WARNHINWEISE MATERIALVERTRAGLICHKEIT;
WARNSYMBOL (LAUT ETIKETT): ,Nicht auf Reifenventile spriithen”;
+Hochentziindlich”

UMWELT-/BENUTZERFREUNDLICHKEIT: kann ggf. gesundheits-
schadlich wirken (Einatmen/Einnahme vermeiden) und schadlich fiir
Wasserorganismen sein

S>FAZIT

Uberdurchschnittlich gut beim Verschleischutz, volle Punktzahl beim
Korrosionsschutz und in Sachen Materialvertraglichkeit — das Produkt

macht dem guten Firmennamen alle Ehre. Fiir den cleveren Spriihkopf
gibt's zwar keine Extra-Punkte, aber auch so reicht es fiirs Treppchen.

MOTORRAD

Urteil: gut

MATERIALVERTRAGLICHKEIT: Lack nach 24 Stunden ohne Beanstan-
dung; Kunststoff nach fiinf Stunden mit deutlichen Spannungsrissen
KRIECHFAHIGKEITSTEST (SPREIZVERMOGEN): Der Durchmesser
des benetzten Testfelds betrdagt nach fiinf Minuten 9,5 cm
WASSERVERDRANGUNGSTEST: sehr gut

WARNHINWEISE MATERIALVERTRAGLICHKEIT; WARNSYMBOL
(LAUT ETIKETT): keine materialspezifischen; ,Reizend” und ,Entziindlich”
UMWELT-/BENUTZERFREUNDLICHKEIT: kann ggf. gesundheits-
schadlich wirken (Einatmen/Einnahme vermeiden) und schadlich fiir
Wasserorganismen sein

S>FAZIT

Die USA schwéren auf WD-40, und auch im alten Europa hat das Ami-
Produkt eine gldnzende Karriere gemacht. Zum Test-Uberflieger

fehlt aber noch mehr Kunststoffvertraglichkeit. Zum Trost gibt's u.a.
volle Punkte beim Korrosionsschutz. Und einen guten dritten Platz.

MOTORRAD
Urteil: gut

OO PRODUKTTEST 7.3



So testet MOTORRAD

Baden

ie Testmuster kaufte MOTORRAD im

November 2015 im Kfz-Zubehdrhandel
und in Baumarkten im GroBraum Stuttgart.
Die Laborversuche filhrte MOTORRAD zu-
sammen mit den Reinigungsexperten der
Firma Karcher in Winnenden (Rostlose-
vermogen, Kriechvermdgen, Wasserver-
drangung, Kunststoffvertraglichkeit) und
der Firma Dr. Wack in Ingolstadt (Verschleil3-
schutz, Korrosionsschutz, Lackvertraglich-
keit) durch. Fiir den Rostldsetest wurden mit
fiinfprozentiger Salzlésung vorbehandelte
und zwdlf Stunden rostende Bleche mit den
Testprodukten eingespriiht (fiinf Minuten
Einwirkzeit). Es folgten je 24 Durchgan-
ge in der Kércher-Wischtestmaschine. Fiir
den Kriechvermdgen-Test (,Spreizwirkung”)
wurden je 100 Mikroliter der Testprodukte
mit einer Pipette auf angerostetes Stahl-
blech aufgebracht und nach fiinf Minuten
Einwirkzeit vermessen. Ebenfalls 100 Mikro-
liter des jeweiligen Testmusters mussten auf

Maximale Punktzahl 15 15

Liqui Moly Multi-Spray Plus 7 8 12
Sonax SX90 Plus 10 7
Lubegard Lube’n Loosen 15 10
WD-40 Multifunktionsprodukt 9 7
Ballistol Universalol 10 7
Caramba 70 Multi-Ol 8 7
Germes Aktiv Schmierung 125 9 7
Nigrin Multi-Ol Hybrid 9 7
Car 1 Multifunktionsspray 8 7

74 IOLTEEW PRODUKTTEST

egangen
und abgedreht

einem mit gefarbtem Wasser benetzten
Blech beweisen, was sie in Sachen Wasser-
verdrdngung koénnen. Vorgespannte ABS-
Kunststoffstreifen kamen fiir fiinf Stunden
in Testmuster-Kontakt, damit Aussagen zur
Kunststoffvertraglichkeit moglich waren. 24
Stunden lang hatte es neuer, auf Glasstrei-
fen aufgebrachter Reparaturlack beim Lack-
vertraglichkeitstest mit den Multifunktions-
6len zu tun. Fir entfettete und satt mit den
Testmustern eingespriihte Stahlpléttchen
ging es fiir 24 Stunden ins Salzl6sungsbad.
Danach waren Aussagen zum Korrosions-
schutz moglich. Auf einem XCT-Priifstand
(,Cross-Cylinder-Tester”) wurde ein mit den
Testmustern benetzter Priifring 30 Sekun-
den lang bei konstant 960/min mit 400 N
von einem Priifzylinder belastet. Das
Vermessen der Zylinder-VerschleiBfliche
erlaubte Aussagen zum VerschleiBschutz.
AbschlieBend erfolgte die Kontrolle von Eti-
ketten und Inhaltsangaben.

8 15 15 10 10 4 2
10 12 15 10 10 4 2
4 12 10 10 10 2 2
10 15 15 10 3 4 2
7 1 15 5 10 4 5
9 12 15 10 5 5 2
2 1 15 10 7 4 2
1 1 7 10 10 4 2
2 10 15 10 3 3 2

*100 bis 85 Punkte = sehr gut; 84 bis 70 Punkte = gut; 69 bis 55 Punkte = befriedigend; 54 bis 40 Punkte = ausreichend; 39 bis 0 Punkte = mangelhaft

i i
A 2 ) 4 L& T =
‘T 1 « A 1 ps

Stahlplattchen im Salzbad
beim Korrosionsschutz-Test
(1); Lackvertraglichkeitstest
(2); Dr. Wack-Anwendungs-
technik-Leiter Hartmut Hau-
ber am XCT-Priifstand (3);
XCT-Priifring und -Zylinder in
Rotation (4); Priifzylinder mit
Verschleiflachen (5); vorge-
spannte ABS-Kunststoffstrei-
fen vor (6) und nach (7) dem
Kunststoffvertraglichkeits-
test; Rostlosevermogen-Test-
blech vor der Wischtestma-
schine (8), ganz links han-
delsiiblicher Sanitarreiniger
als Referenzprodukt; Kriech-
vermogen-Test (9); Karcher-
Laborleiter Frank Ritscher
(nur teilweise im Bild) beim
Wasserverdrangungstest (10)
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(VAN befriedigend

13,17

einzelnen

FAZIT

Kein Produkt er-
& reicht das Testur-
@s teil ,sehr gut” — was

wenig verwundert, denn

legende Woll-

milchsau’, die alles gleich gut

bei solch unter-
Testanforde-

rungen wohl ein Wunsch-
traum bleiben. Unterm Strich

Produkte eine

durchaus solide Leistung und
liegen punktemaBig nicht
iiberméaBig weit auseinander.
Das recht homogene Gesamt-
ergebnis darf aber nicht da-
riiber hinwegtduschen, dass

Produkte
unterschiedliche

Starken und Schwiachen ha-
ben. Ein etwas genaueres
Punktetabellen-Studium
lohnt sich daher.
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SNOWNlOBlLTOUREN

» Killinge

05.02.—-08.02./12.02.—15.02.

» Gallivare
3./25.03.—28.03.

04.03.-—07.03./11.03.—14.0

» Arvidsjaur
—21.03./28.03.—01.04.

11.03.—-14.03./18.03.

VIEHR ERLEBEN.

Tour
04.12./24.12.—07.01.2017

1.-27.01.

» Sadindien Classic
02.—16.01./20.11.—
» \Nindhoek-Kapstadt 13.0
» Sidafrika 30.01.-14.02.
» Namibia Oster special 23.02.-06.04.
» Madagaskar 20.05.—07.06./ 16.09.—04.10.
» Chinas Suden 08.05.—21.05.I16.10.—29.10.
» Ladakh-3-Seen-Tour
25.06.-10.07. 109.07.—24.07. /27.08.—11.09.
» Bhutan Intensiv 3010.-13.11.

» British columbia 28.07.—13.08.
» BrasilienIPantanaI 03.06.—18.06. / 23.09.—08.10.

» Brasiliens Suiden 27.03.—10.04./ 12.11.—26.11.

» Patagonien 17.01.—03.02.

» Nordargentinien 13.02.-03.03.
» Australien 1311.-03.12.

» Marokko 2510.-08.11.

» Tirkei 14.05.—25.05.
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